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Contributo delle scienze mineralogiche e petrografiche nella salvaguardia dei beni
ambientali e culturali.

Definizione di risorsa mineraria e di minerale industriale.

Le rocce e il loro impiego in architettura

Classificazione delle rocce: magmatiche, sedimentarie, metamorfiche.

Definizioni e classificazioni di materiali lapidei. Impieghi dei materiali lapidei. Il ciclo
dei materiali lapidei. Cenni sulle normative vigenti ed in preparazione.

Proprieta dei materiali: proprieta qualitative e proprieta tecniche standard e non-
standard. Tipologie dei materiali lapidei in commercio.

I materiali lapidei delle cinque province della Campania.

Giacimentologia: tipi di giacimenti, ricerca € caratterizzazione. Attivita estrattiva;
lavorazione e trasformazione dei lapidei.

Il degrado dei materiali lapidei ornamentali.

Fattori intrinseci ed estrinseci che definiscono il degrado.

Descrizione delle alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei sulla base della
normativa NorMaL 1/88. Esempi di alterazioni macroscopiche su manufatti lapidei.

I prodotti dell’alterazione e del degrado; tecniche analitiche per 1’identificazione e la
caratterizzazione dei prodotti del degrado.

I minerali industriali.

Bauxite, sabbie silicee, caolino, amianti, feldspati.

Applicazioni dei minerali industriali — esempi.

I minerali industriali nella salvaguardia dell’ambiente. Minerali argillosi, zeoliti.

Le argille nella produzioni di manufatti ceramici. Applicazioni della mineralogia
analitica nella risoluzione di problemi archeometrici.
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